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Востребованность исследований по модификации поливинилхлорида азотсодержащими основаниями и изучению физико-химических свойств
полученных анионитов обусловлено тем, что эти исследования позволяют разработать новый удобный одноступенчатый метод получения
ионообменных материалов, позволяющий использовать промышлено выпускаемый многотоннажный полимер. 

ВлияниеВлияние температурытемпературы нана химическуюхимическую модификациюмодификацию
ПВХПВХ аммиакомаммиаком CC((NHNH3) ==25% ; 25% ; τ, =6 =6 часовчасов, , модульмодуль

ванныванны 11::1515

Т, 0С 140 155 160 165 170

СОЕ, 

мг*экв/г

1,70 3,11 4,70 4,38 4,28

Кратность

использования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ДОЕ, мг/г

по Cr2O7
2-

364 352 354 357 351 352 354 353 356 355 357

ВлияниеВлияние сорбциисорбции--десорбциидесорбции нана ДОЕДОЕ сорбентасорбента
попо ионуиону Cr2O7

2-


