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Характеристика температуры образцов с
углеродной шубой и их носителей от времени в

разных экспериментальных условиях.

Вывод
Продемонстрирована высокая информативность тепловизионного метода исследования
скрытых физико-химических процессов на поверхности гранулированных оксидных
систем, покрытых углеродной “шубой”, при взаимодействии с молекулами водяного пара. 
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